
溶接施⼯法確認試験
試験結果に基づく溶接部の評価および溶接の技術相談もお受けします

主要規格

サービスの流れ

Ø JIS Z 3040︓溶接施⼯⽅法の確認試験⽅法
Ø ASME Section Ⅸ︓Boiler and Pressure Vessel Code
Ø ISO 15614︓Specification and qualification of welding procedures for 

metallic materials
Ø ⽇本海事協会︓鋼船規則

サンプル形状，
試験⽅法

規格からご提案

溶接施⼯ 結果ご報告

⾮破壊試験
（RT）

各種試験⽚加⼯

シャルピー

各種機械試験
（引張，曲げ，シャルピー衝撃，断⾯マクロ・硬さ）

※⽇本海事協会 認証試験機使⽤

引張試験

曲げ試験
断⾯マクロ
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